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ÍNDICE DEL CONTENIDO DE NORMAS DE BLOQUES, TABIQUES  O LADRILLOS, 
TABICONES Y ADOQUINES 

 
 
 
 

NMX-C-024-ONNCCE-2012 
Industria de la construcción – Mampostería – Determinación de la contracción por 

secado de bloques, tabiques o ladrillos y tabicones – Método de ensayo 
 

NMX-C-036-ONNCCE-2004 
Industria de la construcción – Bloques, tabiques o ladrillos, tabicones y adoquines – 

Resistencia a la compresión – Método de prueba. 
 

NMX-C-037-ONNCCE-2005 
Industria de la construcción – Bloques, ladrillos o tabiques y tabicones – 

Determinación de la absorción de agua y absorción inicial de agua. 
 

NMX-C-038-ONNCCE-2004 
Industria de la construcción – Determinación de las dimensiones de ladrillos, 

tabiques, bloques y tabicones para la construcción. 
 

NMX-C-307/1-ONNCCE-2009 
Industria de la construcción - Edificaciones - Resistencia al fuego de elementos y 

componentes - Especificaciones y métodos de ensayo. 
 

NMX-C-404-ONNCCE-2012 
Industria de la construcción – Mampostería - Bloques, tabiques o ladrillos y 

tabicones para uso estructural – Especificaciones y métodos de prueba. 
 

NMX-C-441-ONNCCE-2005 
Industria de la construcción – Bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso no 

estructural – Especificaciones 
 

NMX-C-464-ONNCCE-2010 
Industria de la construcción – Mampostería – Determinación de la resistencia a 

compresión y módulo de elasticidad de pilas de mampostería de arcilla o concreto – 
métodos de ensayo. 


